Материаловедение
8 КЛАСС

1. Определите виды волокон:

1) Натуральные волокна

2) Химические волокна

a) Растительного происхождения

b) Синтетические

c) Животного происхождения

d) Минерального происхожденя

e) искусственные

2. К синтетическим волокнам относятся:

1) Шерсть

2) Лен

3) Полиамидные

4) Хлопок

5) Полиэфирные

6) Полиакрилонитрильные

7) Вискоза 

3. Сырьем для получения синтетических волокон является:

1) Семена хлопчатника

2) Продукты переработки нефти, газа, каменного угля

3) Целлюлоза ели, хлопка

4) Волосяной покров овец

5) Кокон тутового шелкопряда

4. Определите правильную последовательность получения тканей из синтетических волокон:
1) Формование волокон, отделка волокон, получение прядильного раствора, получение ткани.

2) Получение прядильного раствора, путем растворения сырья; формование волокна путем продавливания через фильеры; отделка полученного волокна; получение ткани.

5. Найдите соответствие операций получения ткани:

1) Прядение

2) Ткачество

3) Отделка

a. Процесс получения ткани
b. Процесс улучшения свойств и внешнего вида ткани

c. Процесс получения пряжи (нити)

6. Соотнесите свойства ткани:
1) Сминаемость

2) Усадка

3) Гигроскопичность

4) Прочность

5) Драпируемость

6) Воздухопроницаемость 

a) Способность ткани уменьшаться в размерах после стирки

b) Способность ткани пропускать влагу

c) Способность пропускать ткани воздух

d) Способность ткани образовывать красивые, округлые складки

e) Способсность ткани сопротивляться разрыву

f) Способность ткани образовывать нкрасивые складки, морщины ппосле сжатия

7. Свойства ткани необходимо учитывать при:

1) Раскрое изделия

2) Носке изделия

3) Изготовлении изделия

4) Уходе за изделием

8. Какие волокна производить выгоднее:
1) Натуральные

2) Хи мические

9. По каким признакам определяется вид ткани:
1) По ширине ткани

2) По характеру горения

3) По внешнему виду.
